
Leistungserklärung Beton DIN EN 12620:2008 - MMB
Datum der letzten Prüfung 08.04.2025 / 22.05.2025

Leistungserklärungsnummer 6202 6203 6208 6209

Sortennummer 202 203 208 209

Korngröße 2/8 2/16 8/16 16/22

Kornzusammensetzung GC85/20 G C 90/15; G T 17,5 GC85/20 GC85/20

Rohdichte (angegebener Wert +-0,15M%) 2,73 Mg/m
3

2,73 Mg/m
3

2,73 Mg/m
3

2,70 Mg/m
3

Reinheit: ·      Gehalt an Feinanteilen f 1,5 f 1,5 f 1,5 f 1,5

·      Qualität der Feinanteile NPD NPD NPD NPD

·      Muschelschalengehalt NPD NPD NPD NPD

·      Kornformkennzahl SI 15 SI 15 SI 15 SI 15

·      Plattigkeitskennzahl Fl 15 Fl 15 Fl 15 Fl 15

·      Widerstand gegen Polieren NPD NPD NPD NPD

Widerstand gegen Zertrümmerung SZ 26 SZ 26 SZ 26 SZ 26

Widerstand gegen Polieren NPD NPD NPD NPD

Widerstand gegen Abrieb NPD NPD NPD NPD

Widerstand gegen Verschleiß NPD NPD NPD NPD

Widerstand gegen Spike‐Reifen NPD NPD NPD NPD

Zusammensetzung: ·      Chloride <0,02 M.-% <0,02 M.-% <0,02 M.-% <0,02 M.-%

·      Säurelösliches Sulfat AS 0,2 AS 0,2 AS 0,2 AS 0,2

·      Gesamtschwefelgehalt < 1 M.-% < 1 M.-% < 1 M.-% < 1 M.-%

·      Bestandteile, die das Erstarrungs- und 

       Erhärtungsverhalten des Betons verändern NPD NPD NPD NPD

Raumbeständigkeit: ·      Schwinden infolge Austrocknung NPD NPD NPD NPD

Wasseraufnahme +- 0,2 M.-% WA 24 -1,2 M.-% WA 24 -1,2 M.-% WA 24 -1,2 M.-% WA 24 -1,1 M.-%

Abstrahlung von Radioaktivität NPD NPD NPD NPD

Freisetzung von Schwermetallen NPD NPD NPD NPD

Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasser-stoffen NPD NPD NPD NPD

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD NPD NPD NPD

Dauerhaftigkeit: ·      Magnesiumsulfat‐Wert MS 18 MS 18 MS 18 MS 18

·      Frost‐Widerstand F2 F2 F4 F4

·      Frost‐Tausalzwiderstand ≤25,0 ≤25,0 ≤25,0 ≤25,0

0,063 1 2 8 16 22,4 31,5

2-16 1,4 1 2 45 97 100 100

Alkali-Empfindlichkeitsklasse:    unbedenklich    E  I

Zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Beton

 Angaben der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskörnungen
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Petrographischer Typ:     Muschelkalkstein

Kategorie der Grenzab-      

weichung nach Tabelle 4

Kategorie der Grenzab-      

weichung nach Tabelle 3

Werktypische Kornzusammensetzung

Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%

Werktypische Kornzusammensetzung

Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%

Sorten-Nr.

Sorten-Nr.

Korngruppe

Korngruppe

 Angaben der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskörnungen


